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RESUMO 

Atualmente, uma grande quantidade resíduos sólidos é descartado no meio ambiente. Um 

desses resíduos é a lama resultante do beneficiamento das rochas de mármore e de granito 

(RBMG), que tem na indústria da construção civil, seu principal consumidor. Um volume 

crescente de resíduos provenientes desse beneficiamento é descartado comprometendo o meio 

ambiente, seja pela geração de resíduos não biodegradáveis ou acúmulo de material não 

degradável. Estudos estão voltados ao reaproveitamento destes materiais, especialmente na 

Construção Civil, onde este material pode ser empregado como material fino para a produção 

de concreto auto-adensável. Neste trabalho foi adicionado RBMG como material fino para 

produção do CAA, visando melhorar as características físicas, mecânicas e microestruturais. O 

RBMG foi caracterizado quanto á finura, massa específica e granulometria, onde foi empregado 

o ensaio de granulometria pelo Método Laser. Foram realizados ensaios nos estado fresco e 

endurecido do concreto, bem como ensaios de microscopia (MEV), os quais mostraram-se 

satisfatórios de acordo com as normas brasileiras para CAA. Contribuindo ambientalmente para 

redução do descarte inadequado deste tipo de material. 
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